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KORROSION AN SPUNDWANDEN

WAND-DICKENMESSUNGEN MIT ULTRASCHALL

Corrosion at sheet pilings

Supersonic wall-thickness measurements

Zusammenfassung

Im norddeutschen Kistengebiet sind in den letzten Jahren an zahlreichen Stahlspundwédnden Dickenmessungen mit Ultra-
schall durchgefiihrt worden. Aufgrund der Ausmessungen lassen sich im Unterwasserbereich drei Korrosionstypen unter-
scheiden.

Aus den maximalen Abrostungen wurden die Korrosionsraten errechnet, wobei vereinfacht angenommen wird, daB die Kor-
rosion nur einseitig erfolgt und hinter der verfillten Wand vernachladssigbar klein ist.

Mit Hilfe der ermittelten Werte lassen sich fiir den planenden und bauenden Ingenieur die Spundwanddicken abschdtzen,
die in einem bestimmten Wasser fiir eine vorgegebene Gebrauchsdauer erforderlich sind

Summarx

In the northern German coastal area supersonic thickness measurements at various steel sheet pilings were carried
out. According to the measurements three corrosion types can be distinguished in the sub-water area.

The corrosion rates were calculated according to the maximum rustings, which leads to the simplified assumption
that the corrosion takes place only on one side and that it is negligible small behind the filled wall.

By means of the ascertained values the planning and constructing engineer can determine the thicknesses of the
sheet piling, which are necessary in a certain water for an alleged time of use.
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1. Einleitung

Stahlbauwerke, wie sie z.B. Stahlspundwande darstellen, korrodiecroen
in natilrlichen Wassern unterschiedlich stark. Wahrend im Sufwasser - Fluf-
und Kanalwasser - im allgemeinen nur eine schwache Abrostung eintritt,sind
sie im Seegebiet einer starken Korrosion ausgesetzt. Da insbesondere der
Hafenbau mit diesem Problem konfrontiert ist, hatte der Ausschuf fir Kor-
rosionsfragen der Hafenbautechnischen Gesellschaft in den vier norddeut-
schen Hafen: Bremerhaven, Cuxhaven, Kiel und Hamburg Korrosionsversuche
durch Auslagerung von Winkeln aus Baustahl U ST 37 Ulber 12 Jahre durchfiih-
ren lassen.

Auf die Ergebnisse der umfangreichen Arbeit, bei der nicht nur die
Abrostung verfolgt, sondern auch ausfihrliche Analysen der Wasser u.a. Un-
tersuchungen durchgefihrt wurden, sei hier nur hingewiesen.X)

Schon seit langerer Zeit flhrt die BAW - insbesondere im deutschen
Kistenbereich - Dickenmessungen mit Ultraschall an Spundwdnden durch. Auf-
grund dieser zerstdrungsfreien Messungen ist es mdéglich geworden, zu Aus-
sagen Uber die noch vorhandene Standsicherheit der Bauwerke zu gelangen.Es
erschien daher naheliegend, das in der BAW vorhandene, recht umfangreiche
Material mit den o.a. Untersuchungsergebnissen zu vergleichen. Dabei muB-
ten selbstverstdndlich Vereinfachungen in Kauf genommen werden und Einzel-
erscheinungen unberiicksichtigt bleiben.

2. Typen der Abrostungsprofile

Aus der bereits erwdhnten Arbeit der HTG sind die in Abb. 1 gezeig-
ten schematisierten Abrostungsprofile nach 6 und 12 Jahren entnommen.
Es lassen sich 3 Typen unterscheiden:

1. In Kiel liegt ein sauberes Wasser mit anndhernd konstantem Wasserstand
vor. Die weitaus stdrkste Korrosion findet sich kurz unterhalb des Nor-
malwasserstandes; nach unten nimmt sie ab.

2. In Cuxhaven und Hamburg ist im Tidewechselbereich selbst eine sehr ge-
ringe Korrosion zu finden, was auf einen Schutz durch Ol u.a. Substan-
zen des Hafenwassers zurtlickgefihrt wurde. Kurz unterhalb des mittleren
Tideniedrigwassers findet sich auch hier die stdrkste Korrosion. Wirde
der "Tafelberg" der Wasserwechselzone herausgeschnitten, so liefBe sich
dieser Typ auf den vorher beschriebenen zurickfihren.

3. In Bremerhaven ist die Korrosion in einem stark verschmutzten und mit organi-
schen Substanzen aus der Fischverwertungsindustrie belastetem stehendem
Wasser eines Dockhafens untersucht worden. Im Unterwasserbereich tritt
Uber die ganze Lange eine ziemlich gleichmdssige Korrosion auf.

Allen Abrostungsprofilen gemeinsam ist die starke Korrosion im Uber-
wasserbereich der Spritzwasserzone.

x) HTG, Ausschuf fiir Korrosionsfragen:
Untersuchung Uber das Korrosionsverhalten von ungeschiitztem Stahl in Ha-
fenwdssern des deutschen Kiistengebietes (Nord- und Ostsee)
Herausgeber: HTG, 2 Hamburg 11, DalmannstrafBe 1
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